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BEGINNING OF THE INDUSTRY

SODYUM POLIAKRILAT ANALIZ SERTIFiKASI

Product Name : Sodyum Poliakrilat
Cas Number : 9003-04-7

Molecular Formula : (CsH302)..Na

Parametre Birim Standart Deger Test Metodu
Goriinds Beyaz graniil Beyaz
Beyazlik Min. 65 72
Rutubet wit% Maks. 5,0 4 WSP 230.2
Tutma Kapasitesi (F=250g) glg Min. 30 28 WSP 241.2
Yiik Altinda Emilim (0,7 PSI) gle Min. 24 22 WSP 242.2
Emilim (%0,9 NaCl) g/g Min. 53 56 WSP 240.2
Emilim Orani (vortex) s Maks. 75 60
Kalan Monomer ppm Maks. 500 300 WSP 210.2
Dokme Yogunlugu g/ml 0,6 —0,75 0,64 WSP 260.2
Debi g/s 3,0-11,0 9,2 Wsp 250.2
pH 59-6,3 6,1 WSP 200.2
Pargacik Boyu Dagilimi
850 pm listii Maks. 1,0 -
850 um — 600 pum 45,0 - 20,0 30,0
600 pm — 300 pum o 65,0 - 35,0 50,0 W5P 2202
300 um — 150 pm ’ 25,0-5,0 19,0
150 pm — 45 pm Maks. 2,0 1,0
45 pum alti Maks. 0,5 -

Not: Bu belge Uzerindeki spesifikasyonlar, Uretici tarafindan yapilan analiz sonuglarindaki degerlerle bire bir aynidir.
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